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1. Zusammenstellung bisheriger
ForschungsprOJekte (Auszug)

Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft
@b b a Institut fiir Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit,
38104 Braunschweig
Dipl. Biologin Frau Annett Schonwalder, heute Frau Dr. Annett Milling

1996-2000 Grundlagenforschung:
Die antibakterielle Eigenschaft von verschiedenen Baumarten,
Buche, Eiche, Pappel, Fichte, Larche und Kiefer, Kiefernsplintholz und Kiefernkernholz
1998 Praxisbezogene Untersuchung in der Hilhnerkiikenaufzucht,
Vergleich der Verkeimung von Einlegepappen und Holzspanematten
1999 Mehrfachbelastung bei Spanen / Brettern aus Kiefernkernholz
Tiefenuntersuchungen: Eindringen der Keime ins Holz
1999 Entwicklung des Wasch- und Trocknungsverfahrens K3 zur Verbesserung der
keimreduzierenden Wirkung von Kiefernkernholz (Wilms® HygieneHolz)
1999 Die antibakterielle Wirkung in Abhangigkeit des Alters von Kiefernholz, an Holzproben
nach der Nutzungsdauer von 7 / 17 und 41 Monaten
1999 Tiefentest: Untersuchung der Keimreduktion in verschiedenen Baumarten und
unterschiedlichen Schichttiefen
1999 Untersuchungen von unterschiedlichen Holzspanematten (mit und ohne Vlies)
auf antibakterielle Wirksamkeit nach unterschiedlicher Nutzung im Sanitarbereich
2000 Erste vergleichende Untersuchungen zum Keimabbau bei Oberflachen von
HygieneHolz nach dem Kontakt mit diversen Lebensmitteln
2001 Vergleichende Untersuchungen zum Nachweis von Bakterien auf Oberflachen:
Kunststoff, VA-Stahl, Glas und Wilms® HygieneHolz
Technische Universitat Carolo-Wilhelmina
Naturwissenschaftliche Fakultat in Braunschweig,
38092 Braunschweig

2004 Holz - ein natirlicher Werkstoff mit antibakteriellen Eigenschaften?
Dissertation Frau Annett Milling, geb. Schénwalder, (Dr. rer. Nat.)

Institut fiir Molekulare Virologie der Westfalischen Wilhelms-Universitat Miinster
48149 Munster
Prof. Dr. Joachim Kihn

2000 Uberpriifung der Wirkung von Wilms® HygieneHolz auf den Herpes Simplex-Virus Typ1

2006 Abschlussbericht: Studie zur Wirksamkeit von wassrigem Kiefernkernholzextrakt
gegen Herpes Simplex-Virus Typ 1




Zusammenstellung aller bisherigen Forschungsprojekte

-~ DIL

1998

2000

2002
2003
2003
2003
2003

2004

2005
2005

2009

Deutsches Institut fiir Lebensmitteltechnik e.V.,
D-49610 Quakenbriick
Herr Dr. Ing. Helmut Steinkamp

Praxisversuch: Aufzucht von Hihner-Eintagskiiken mit unterschiedlichen
Aufstallungsbdden: Einlegepappen und Holzspanematten Typ Papier
Verkeimung der unterschiedlichen Einlegeware und der Luft

Feldversuch: Untersuchung zur Einflihrung von Hygiene-Paletten aus Holz zum
Einsatz in der Lebensmittelindustrie,

500 HygieneHolz-Paletten, 14 Betriebe, 15 Wochen, 15.000 Proben
Langzeitversuch mit HygieneHolz-Paletten bei Backwarenherstellern,
Zusammenarbeit mit 5 Backereien und einer Backereigenossenschaft
Vergleichende Untersuchungen der Keimbesiedelung an Einkaufswagen mit
Handgriffstangen aus Kunststoff und aus Wilms® HygieneHolz

Die antibakterielle Wirkung in Abhangigkeit des Alters von Kiefernholz,

an Holzproben nach der Nutzungsdauer von 20 und 50 Jahren

Einfluss von Leimfugen (Klebefugen) auf die antibakterielle Wirkung von Wilms®
HygieneHolz

Untersuchung der Keimgehalte auf desinfizierten Oberflaichen aus Melamin,
Polyethylen und Wilms® HygieneHolz, Desinfektionsmittel Meliseptol

Untersuchungen zur antimikrobiellen Wirkung von Holz unter Berticksichtigung
praktischer Anwendungsbereiche

Diplomarbeit Stefan Gebken, (Dipl.-Ing.)

Qualitatssichernde Untersuchungen von Wilms® HygieneHolz, Nachweis der Wirkung
des Trocken- und Waschverfahrens K3 bei Kiefernkernholz

Filtration von mikrobiologisch kontaminierten Luftstromen mit Wilms® HygieneHolz
Dipl.-Ing. Stefan Gebken

Wilms® HygieneHolz - Einsatz gegen Aspergillose?

Untersuchungen, Dr. rer. Nat. M. Timke

2005

MikroLab GmbH, Labor fiir angewandte Mikrobiologie,
Norderoog 2, 28259 Bremen
Dr. Jochen Steinmann

Untersuchung der Virusinaktivierenden Eigenschaft von Wilms® HygieneHolz

BFH

2001

Bundesforschungsanstalt fiir Forst- und Holzwirtschaft
Institut fiir Holzbiologie und Holzschutz

21031 Hamburg

Herr Dr. H. Leithoff

Untersuchung Giber Schimmelpilzwachstum auf Fichten-, Kiefernsplint- und
Kiefernkernholz

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.



n Zusammenstellung aller bisherigen Forschungsprojekte

‘0‘ —_— Institut fiir Umweltmedizin und Krankenhaushygiene am Universitatsklinikum
@ canenmannaene . Freiburg
* 79106 Freiburg
Prof. Dr. Franz Daschner

2002 Mikrobiologische Untersuchungen von Oberflachen aus Melamin, Kunststoff und
Wilms® HygieneHolz mit krankenhaustypischen Keimen

2003 Vergleichende bakteriologische Untersuchung in Patientenzimmern mit
herkémmlicher Ausstattung und mit Holzausstattung, Patienten- und
Personalbefragung

Medizinische Fakultit der Albert-Ludwigs-Universitat
79085 Freiburg im Breisgau

2005 Antimikrobielle Wirkung von Kiefernkernholz
Dissertation J. Wirmer, (Dr. med.)

2007 Vergleichende Untersuchung der antimikrobiellen Wirksamkeit von sieben
verschiedenen Holzern
Dissertation D. Furst, (Dr. med.)

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

@D Fachbereich Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene
Dipl.-Ing. Dominique Boursillon, Prof. Dr. Volker Riethmdiller

2005 Zur Verfligung gestellt:
Vergleichende Untersuchungen zur Hygiene von Schneidbrettern aus Holz und
Kunststoffen

2006 Safety of wooden cutting boards: remobilisation of bacteria from pine, beech and
polyethylene

Technische Universitat Miinchen, Weihenstephan
FG Haushalts- und Betriebshygiene

85354 Freising

Prof. Dr. Gerhard Cerny

2002 Zur Verfligung gestellt:
Hygienische Aspekte von Schneidbrettern aus Holz und Kunststoff
Diplomarbeit S. Prechter

. Hygiene Nord GmbH
Bio-Technikum
17489 Greifswald
Frau Dipl. oec. Troph. Ulrike Weber, Dr. med. P. Rudolph

HYGIENE NORD GMBH

2005 Untersuchung der fungiziden Wirksamkeit von Wilms® HygienHolz-Spanematte gegen
Hefeorganismen, Haut- und Ful3pilze




Zusammenstellung aller bisherigen Forschungsprojekte

IS Insect Services,

r 12161 Berlin

INSECT Dr. Dautel

SERVICES

2005 Untersuchung der Milbenabwehrenden Wirkung von Holzspanematten auf
Hausstaubmilben, (Bett- bzw. Matratzenauflage)

A/@// Fachhochschule Osnabriick

Fachhochschule Osnabrick Fakultat flir Agrarwissenschaften

49009 Osnabruck
Prof. Dr. Ronny Andersson

2003 Praxisuntersuchung: Der alternative Einsatz von Wilms® HygieneHolz als
Holzspanematte in der Aufzucht von Wachteln,
Versuchsbetrieb: Biolandbetrieb Gut Waldhof
Auswertung: Tierdrztliche Hochschule Hannover, AuBenstelle Bakum i.O.

2005 Wilms-K3-HygieneHolz in der bovinen Mastitisprophylaxe
Diplomarbeit Marius Potting (Dipl.-Ing.)
Institut fiir Molekulare Virologie der Westfalischen Wilhelms-Universitat Miinster
48149 Munster
Prof. Dr. rer. nat. Stephan Ludwig

2006 Auftragsforschungsprojekt: Untersuchung wassriger Extrakte aus Kiefernkernholz und

ihre Wirkung auf die Vermehrung von Influenza A Viren

2006

Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald
Klinik und Poliklinik fiir Hautkrankheiten
17489 Greifswald

Prof. Dr. med. Michael Jiinger

AbschluBBbericht: Klinische Wirksamkeits- und Vertraglichkeitsprifung des
Kiefernkernholzextraktes der Fa. Wilms als Hautpflege- und Stabilisierungsmittel
bei gesunden Probanden und Atopikern

Bundesforschungsanstalt fiir Landwirtschaft
Institut fiir Tierschutz und Tierhaltung
29223 Celle

In Kooperation mit dem Deutschen Institut fiir Lebensmitteltechnik e.V.,
D-49610 Quakenbriick

Einfluss von differentem Einstreumaterial auf die Tiergesundheit bei Broilern

2009

Medizinische Universitatslaboratorien, Institut fiir Medizinische Mikrobiologie
07747 Jena
Prof. Dr. med. Wolfgang Pfister, PD Dr. med. Sigrun Eick

Zwischenbericht: Wirkung wassriger Extrakte aus Kiefernkernholz auf orale Spezies

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.



B Zusammenstellung aller bisherigen Forschungsprojekte

IPBRS

2010

Institut fiir Pharmazeutische Biologie und Phytochemie der Westfalischen
Wilhelms-Universitat Miinster

D-48149 Munster

K. Gescher

Antivirale Wirkung pflanzlicher Extrakte gegen Herpes-simplex-Virus Typ 1

HYGIENE NORD GMBH

2010

Hygiene Nord GmbH
17489 Greifswald

Institut fiir Hygiene und Umweltmedizin der Ernst-Moritz-Arndt-Universitat
Greifswald

17489 Greifswald

Prof. Dr. med. Axel Kramer

Ergebnisse einer Feldstudie zum Einfluss von HygieneHolz-Matratzenauflagen auf die
Milbenbelastung im Bettenstaub und auf den Gesundheitszustand von Personen mit
Hausstaubmilbenallergie




Forschungsprojekte n

2. Forschungsprojekte

2.1 Hygienische und phytosanitare Eigenschaften von
Holz und Holzprodukten

Zielsetzung

Besitzen Holzer antibakterielle Eigenschaften? Und wenn ja, sind diese bei verschiedenen Holzarten und
Fraktionen unterschiedlich stark ausgepragt?

Vorgehensweise

Die Versuchsmaterialien wurden mit 1 x 106 cfu/cm? (Gesamtlebendkeimzahl pro cm?) Testkeimen des E.coli-Bakteriums
beaufschlagt. Die Entwicklung der Bakterienpopulationen wurde wahrend einer 7-wdchigen Lagerdauer beobachtet und ist in dem
unten aufgefiihrten Diagramm abgebildet.

Keimbelastung
[%]
100

90 ]

80

Larche -Splint
Fichte -Splint

70

60

Kiefer -Splint

50

Fichte -Kern
40 |

30 Larche -Kern
20 |

0] Kiefer -Kern

I T T T T
0 0 7Wochen 0 7Wochen 0 7 Wochen

(frische Probe) (frische Probe) (frische Probe)
Keimbelastung auf verschiedenen Splint- und Kernhélzern’

Ergebnis

Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass bei einer Beurteilung der Verkeimung von Holz eine Differenzierung
des Materials nicht nur nach der Holzart, sondern auch nach der Fraktion notwendig ist.

Fazit

Auf Kiefernkernholz werden die Keime am schnellsten abgebaut.

Durchfiihrung

Annett Schénwalder, Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft,
b b a Institut fiir Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit,

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, 2000.

" Daten: Schénwiilder, Annett (2000) : Untersuchungen zu den hygienischen und phytosanitéiren Eigenschaften von Holz und Holzprodukten
S. 17; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.



m Forschungsprojekte

Zielsetzung

Ist es moglich die guten hygienischen Eigenschaften von Kiefern-Kernholz noch zu verbessern?

Vorgehensweise

Es wurden Proben aus Kiefernkernholz unterschiedlich verarbeitet und anschlieBend u.a. mit 1 x10° cfu/cm? (Gesamtlebendkeimzahl
pro cm?) Testkeimen des E.coli-Bakteriums beaufschlagt. Die Entwicklung der Bakterienpopulationen wurde wihrend 48 Stunden
beobachtet und ist in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Keimbelastung
[%]
100 o L}

90 |

80 -

70 —

60 Kiefer-Kern-K2

50 _ Kiefer Kunststoff

40 -

30
2 Wilms® HygieneHolz
] (Kiefer-Kern-K3)

10 -

’— Zeit
15 min 30 min 1h 2h 5h 24h 48 h
(1Tag) (2 Tage)

Keimbelastung auf Wilms® HygieneHolz, Kiefer-Kern-K2, Kiefer und Kunststoff?

Ergebnis

Bei dem Kiefernkernholz, das nach dem Wasch- und Trockenverfahren,K3" verarbeitet worden war, wurden die
Keime noch wesentlich schneller abgebaut. Dieses Verfahren verbessert die hygroskopischen Eigenschaften
des Holzes, so dass das Holz Flissigkeiten wesentlich schneller aufsaugen kann. Testorganismen, die sich in
den Flussigkeiten befinden, kommen daher eher mit den Holzinhaltsstoffen in Kontakt. Mittlerweile ist dieses
Verfahren patentiert (EP-Nr. 1005964) und so behandeltes Holz wird als Wilms® HygieneHolz bezeichnet.

Fazit

Durch das patentierte Wasch- und Trockenverfahren hat Wilms® HygieneHolz noch wesentlich bessere
hygienische Eigenschaften, als herkdmmliches Kiefernkernholz.

Durchfiihrung

Annett Schonwalder, Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft,
b b a Institut fir Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit,

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, 2000.

2 Daten: Schénwiilder, Annett (2000) : Untersuchungen zu den hygienischen und phytosanitéren Eigenschaften von Holz und Holzprodukten,
S.51; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH




Forschungsprojekte

Zielsetzung
Leben die Keime im Holzinneren weiter, oder werden sie dort ebenfalls reduziert?

Vorgehensweise

Die Versuchsmaterialien wurden mit 1 x 106 cfu/cm” (Gesamtlebendkeimzahl pro cm?) Testkeimen des E.coli-Bakteriums
beaufschlagt. Die Entwicklung der Bakterienpopulationen wurde nach 4 und nach 24 Stunden in Tmm Tiefe gemessen. Die
Ergebnisse sind in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Keimbelastung
[%]

100 ~

920 —

80 -

70 |

60 —

50 - Kiefer
40 —
30 -
20 -

Wilms® HygieneHolz

Zeit

4h 24h
(1Tag)

Keimbelastung im Holzinnern?

Ergebnis

Auch im Inneren des Holzes sind nach spatestens vier Stunden keine Keime mehr festzustellen. Die Reduktion
an der Oberflache findet also nicht durch eine Verlagerung der Bakterien ins Holzinnere statt, sondern muss
durch Holzinhaltstoffe herbeigefiihrt werden.

Fazit

Bakterien werden von Wilms® HygieneHolz nicht einfach nur ins Holzinnere gesogen, sondern auch aktiv
bekampft und abgetotet.

Durchfiihrung

Annett Schénwalder, Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft,
b b a Institut fiir Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit,
Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, 2001.

2.2 Keimabbau auf Wilms® HygieneHolz im Vergleich zu

? Daten: Schénwiilder, Annett (2001) : Untersuchungen zu den hygienischen und phytosanitéren Eigenschaften von Holz und Holzprodukten,
S. 62; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.



m Forschungsprojekte

anderen Materialien

Zielsetzung

Wie sind die antibakteriellen Eigenschaften von Wilms® HygieneHolz im Vergleich zu anderen Materialien wie
Glas, VA-Stahl und Kunststoff einzuordnen?

Vorgehensweise

Die Versuchsmaterialien wurden mit 1 x 106 cfu/cm? (Gesamtlebendkeimzahl pro cm?) Testkeimen des E.coli-Bakteriums
beaufschlagt. Die Entwicklung der Bakterienpopulationen wurde Uber einen Zeitraum von 9 Tagen beobachtet und ist in dem
folgenden Diagramm abgebildet.

Keimbelastung
[%]
100

920

80

70
Kunststoff
60 -]

50

VA-Stahl

1°i Wilms® HygieneHolz

0 Zeit
\ \ | T
2h 24h 48 h 120h 216 h
(1 Tag) (2 Tage) (5Tage) (9 Tage)

Keimbelastung auf Wilms® HygieneHolz, Glas, VA-Stahl und Kunststoff*

Ergebnis

Besonders deutlich ist die rasche Abtétung der Mikroorganismen durch Wilms® HygieneHolz zu erkennen.
Wahrend bei allen anderen Materialien noch nach 120 Stunden, bei Polyethylen sogar noch nach 216 Stunden
Bakterien nachgewiesen werden konnten, war dies bei Wilms® HygieneHolz schon nach 2 Stunden nicht mehr
der Fall.

Fazit

Auf Wilms® HygieneHolz werden Bakterien wesentlich schneller abgebaut, als auf Glas, VA-Stahl und
Kunststoff.
Durchfiihrung

Annett Schonwalder, Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft,
b b a Institut fur Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit,

Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, 2001.

4 Daten: Schénwiilder, Annett (2001): Untersuchungen zu den hygienischen und phytosanitcren Eigenschaften von Holz und Holzprodukten,
S. 66, Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH




Forschungsprojekte m

2.3 HygieneHolz-Paletten im Lebensmittelbereich

Zielsetzung

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens sollten unter praxisrelevanten Bedingungen Untersuchungen zur
mikrobiellen Qualitdt von Holz- und Kunststoffoberflichen durchgefiihrt werden. Die Studie wurde geférdert
durch das Niedersachsische Ministerium fiir Wirtschaft, Technologie und Verkehr.

Vorgehensweise

500 Paletten - aus HygieneHolz, herkdmmlichen Holz und Kunststoff - wurden tiber sechs Monate in 14 Lebensmittelbetrieben

als Transporthilfsmittel eingesetzt und regelmaBig auf ihren hygienischen Zustand tberpriift. Insgesamt wurden im gesamten
Versuchszeitraum 15.000 Proben genommen. Testkeime waren: Staphylococcus aureus (Methicillin-resistent), Enterococcus faecium
(vancomycin-resistent), Escherichia coli (multiresistent), Pseudomonas aeruginosa (multiresistent), Candida albicans, Mykobacterium
terrae, Penicillium camenbertii.

Keimbelastung
(Kolonien/Platte)

350
300 -
250 -
200 -
150
100 -

50 -

HygieneHolz Holz Kunststoff

Keimvorkommen auf den unterschiedlichen Paletten °

Ergebnis

Als Ergebnis des Forschungsvorhabens wurde ein deutlich geringeres Wachstum von Mikroorganismen auf
den Holz-Hygiene-Paletten im Vergleich zu den Oberflachen der parallel getesteten handelsuiblichen Holz-
und Kunststoffpaletten gemessen.

Wilms Hygiene-Holz zeigt bei gleichen Versuchsbedingungen stets weniger Keimvorkommen als die
Materialien aus Kunststoff oder kunststoffbeschichteten Platten.

Fazit
Aufgrund der Ergebnisse ist der Einsatz von HygieneHolz im Lebensmittelbereich als unbedenklich bzw. sogar
als vorteilhaft einzustufen. HygieneHolz wirkt von Natur aus antibakteriell und kann daher Krankheitserreger
schneller unschadlich machen als herkdmmliche Materialien.
Die Lebensmittelverordnung ist mittlerweile entsprechend gedndert worden: Holz ist Lebensmittelbereich
wieder zugelassen.

Durchfiihrung

| Deutsches Institut fir Lebensmitteltechnik,
o Professor-von-Klitzing-Str. 7, 49610 Quakenbriick, 2001.

=
* Daten: Steinkamp, Heinz (2001): Untersuchungen zur Einfiihrung von Hygiene-Paletten aus Holz zum Einsatz in der ¥
Lebensmittelindustrie, S. 11; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.4 Wilms® HygieneHolz - Einsatz gegen Aspergillose?

Zielsetzung

Ist HygieneHolz bzw. sind HygieneHolz-Spanematten in der Lage die Schimmelpilzorganismen Aspergillus
fumigatus (verantwortlich fiir mehr als 90% der lebensbedrohlichen Aspergillosen) und Aspergillus flavus
abzubauen?

Vorgehensweise

Fir die Untersuchung wurde eine Losung mit den entsprechenden Pilzorganismen auf die HygieneHolz-Oberflache bzw. auf die
Spdnematte aufgetragen. Mittels eines labortechnischen Abgreifverfahrens wurden dann in gewissen Zeitabstanden Proben
genommen um die Entwicklung der Keimpopulation zu dokumentieren.

KBE KBE

14000 - 14000 |

Flavus

12000 -| Flavus

12000 -

10000 - 10000 -

8000 -| 8000 -|

6000 | 6000 -

Fumigatus Fumigatus

4000 -| 4000 -|

2000 - 2000 |

0 ‘ [ 3 Zeit 0 [ ‘ 3 Zeit
0,5 Std. 24 std 4Tage 0,5 Std. 24 std 4Tage
Pilzreduktion auf HygieneHolz Spénematten® Pilzreduktion auf ebener HygieneHolz-Oberfldche®
Ergebnis

Bereits nach einer halben Stunde wurden die Schimmelpilzorganismen Aspergillus fumigatus und Aspergillus
flavus um fast 50% reduziert. Sowohl auf der ebenen Holzoberflache als auch auf den Spanematten reduzierte

sich die Pilzbelastung innerhalb von vier Tagen um 90%.

Fazit

Die Ergebnisse zeigen, dass HygieneHolz fiir ein Lebensumfeld sorgen kann, dass fast frei von Aspergillus
fumigatus und Aspergillus flavus ist. Durch diese natdrliche Pilzreduktion kann die Gefahr einer Aspergillose-
Erkrankung, insbesondere bei immungeschwachten Menschen deutlich reduziert werden.

Durchfiihrung

| Deutsches Institut fir Lebensmitteltechnik
o Professor-von-Klitzing-Str. 7, 49610 Quakenbriick, 2009.

¢ Data: Dr. rer. Nat. M. Timke (Dipl. Biologe) (2009), Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH
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2.5 Einfluss von Zirbenholz im Wohnraum auf das
menschliche Befinden am Tag

Zielsetzung

Konnen die dem Zirbenholz seit Jahrhunderten nachgesagten positiven Eigenschaften auch in einer
empirischen wissenschaftlichen Analyse nachgewiesen werden?

Vorgehensweise

Bei dreilig Probanden wurden wahrend ihres normalen Tagesablaufs stdandig Stress und Erholung gemessen. Dabei bewohnte
eine Halfte der Testpersonen mit rohem Zirbenholz ausgestattete Zimmer, wéhrend bei der anderen Halft die Zimmer identisch aus
Holzdekor gestaltet waren.

Befindlichkeit am Morgen
[%]

‘ 100 —
80 |
o
5
§ 60 |
o
2 40 |
L
N - l
0 -
Intrapsychischer Vitalitat Soziale Extrovertiertheit Vigilitat
Gleichgewichtszustand (Wachheit)
o 20 - Befindensdimensionen
5
o 40 -
ey
[
g
S 60 -
2
80 -
I 100 -

Morgendliches Befinden im Zirbenholzzimmer”

Ergebnis

Es zeigten sich signifikante Unterschiede in der Erholungsqualitdt zwischen den beiden Gruppen. Das
Material der Einrichtung nimmt einen maBBgeblichen Einfluss auf die Belastungs- und Erholungsfahigkeit des
Menschen. Die Probanden aus den Zirbenholzzimmern zeigten eine niedrigere Herzrate in korperlichen und
mentalen Belastungssituationen und anschlieBenden Ruhephasen sowie einen beschleunigten vegetativen
Erholungsprozess und erhdhte soziale Extravertiertheit.

Fazit

Da sich in den Wilms® HygieneHolz Schlafmatten auch Zirbenspéane befinden, kann man sich diesen positiven
Effekt auf die Erholungsqualitat auch ohne die Umgestaltung des ganzen Raumes problemlos nach Hause

holen.
JOANMELINs .
2 Durchfiihrung
"ﬁ%/) Univ. Prof. Dr. Maximilian Moser, JOANNEUM RESEARCH, Institut fur nichtinvasive Diagnostik,
Franz-Pichler-Str. 30, A-8160 Weiz, Gefoérdert von der Europaischen Union, 2002.
RESEARCH
Fo
7 Daten: Moser, Maximilian (2002) : Evaluation der Auswirkungen eines Zirbenholzumfeldes auf Kreislauf, Schlaf, Befinden und ¥

vegetative Regulation, S. 42; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.6 Einfluss von Zirbenholz auf die Schlaf- bzw.
Erholungsqualitat

Zielsetzung

Kann eine verbesserte Schlaf- bzw. Erholungsqualitat in Zirbenholzbetten im Vergleich zu gleichartigen
Holzdekorbetten nachgewiesen werden?

Vorgehensweise

15 gesunde erwachsene Probanden verbrachten (ber einen Zeitraum von 3-4 Wochen einmal in einem Zirbenbett bzw. in einem
Holzdekorbett. Uber den gesamten Zeitraum erfolgten regelmiBig Langzeit-EKG-Messungen, um Aussagen (ber alltigliche

Belastungs- und Erholungsvorgéange treffen zu kénnen.

Mittelwert Herzfrequenz (s/min)
90 1

85
80

75

Holzdekorbett

70
65
60 -

Zirbenbett

55

50 . . . T "
Nachmittag Nacht Vormittag
(14.00) (2.00) (9.00)

Herzfrequenz wéihrend dem Schlaf im Zirbenbett ®

Ergebnis
Der positive Einfluss von Zirbenholz auf den Menschen zeigte sich sowohl auf physiologischer als auch auf
psychologischer Ebene. Beim Schlaf im Zirbenbett zeigt sich eine deutlich niedrigere Herzschlagrate. Die
Schlaftiefe ist im Holzdekorbett im Vergleich zum Zirbenbett reduziert. Der erste Schlafzyklus, wahrend dem
der Schlaf in der Regel am tiefsten ist, fallt im Zirbenbett langer aus. Auch tagsiiber zeigt sich der positive
Einfluss des Zirbenbettes auf das menschliche Wohlbefinden.
Das Herz arbeitet bis zu 3500 Herzschlage weniger, was soviel wie einer Stunde Herzarbeit am Tag entspricht.

Fazit

Der Schlaf im Zirbenholzbett fiihrt zu einer allgemein besseren Befindensqualitat.

JOANMELINs .
22 Durchfiihrung
’#%/) Univ. Prof. Dr. Maximilian Moser, JOANNEUM RESEARCH, Institut flr nichtinvasive Diagnostik,
Franz-Pichler-Str. 30, A-8160 Weiz, Geférdert von der Europdischen Union, 2002.
RESEARCH

8 Daten: Moser, Maximilian (2002) : Evaluation der Auswirkungen eines Zirbenholzumfeldes auf Kreislauf, Schlaf, Befinden und
vegetative Regulation, S. 38; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH
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“‘ Institut fur
" ‘ Umweltmedizin und

Krankenhaushygiene

Untersuchungen:

2002

2.7 Mikrobiologische Untersuchungen mit HygieneHolz
der Firma Wilms

Institut fiir Umweltmedizin und Krankenhaushygiene
Am Universititsklinikum Freiburg
Hugstetter Strasse 55

79106 Freiburg

Prof. Dr. med. Franz Daschner

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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Teilergebnisse aus der Studie 2002:

Antimikrobielle Wirkung von Wilms®HygieneHoIz
gegen typische nosokomiale Keime

Staphylococcus aureus(MRSA) Enterococcus faecium
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Korrespondenz und Ergebnis

Untersuchung mit den Krankenhaus-Erreger:

- Staphylococcus aureus (Methicillin-resistent),
- Mykobacterium terrae,

- Enterococcus faecium (Vancomycin-resistent),
- Candida albicans,

- Pseudomonas aeruginosa (multiresistent),

- Penicillium camenbertii,

- Escherichia coli (multiresistent)

Korrespondenzvom 18.12.2002
Bezliglich der von uns beauftragten mikrobiologischen Untersuchungen von Wilms Hygiene-Holz hat uns von Prof. Dr. F. Daschner
folgendes Schreiben erreicht:

JLieber Herr Wilms,

Was fiir Sie wichtig ist: aus allen Versuchen geht hervor, dass Hygiene-Holz
die Keime wesentlich besser abtotet als kunststoffbeschichtete Platten und
Polyethylen, und dass die Desinfektion auf Hygiene-Holz erfolgreich ist.

\ S

Prof. Dr. Daschner /
Universitatsklinikum Freiburg F
Institut fir Umweltmedizin und Krankenhaushygiene -‘

\

/Wilms Hygiene-Holz zeigt bei gleichen Versuchsbedingungen
stets weniger Keimvorkommen als die Materialien aus
Kunststoffoder kunststoffoeschichteten Platten.

Prof. Dr.med. Franz Daschner
Institut fir Umweltmedizin und Krankenhaushygiene, Freiburg /

\—

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.8 Patientenzimmern mit Holzausstattung

Zielsetzung

Anhand der Studie sollte evaluiert werden, inwiefern sich der Einsatz von HygieneHolz in Krankenhauszimmern
zur Keimreduktion eignet.

Vorgehensweise

In der vorliegenden Studie wurde die antimikrobielle Wirkung von Kiefernkernholz gegen typische nosokomiale Keime
untersucht. Anhand des RODAC-Abklatschverfahrens wurde die Keimreduktion auf Kiefernkernholz mit der auf Kunststoff und
kunststoffbeschichteten Oberflachen ohne Desinfektion und nach Desinfektion verglichen.

Keimbelastung
KBE/ Platte

150
ohne Wilms® HygieneHolz
Ausstattung _
00 - o .
mit Wilms® HygieneHolz
Ausstattung #J__F__..-——",_f
) I I I
0 ,
| | | | | ]
Nachttisch- Nachttisch- Bad- Zimmer- Bad- StoBleiste/ -
Flachen Griffe Ablagen Turgriff Tiirgriff Fensterbrett

Vergleich der Patientenzimmer mit und ohne Holzausstattung °

Ergebnis

Ohne Anwendung von Desinfektionsmitteln waren auf den beiden Kiefernholzarten deutlich weniger Keime
nachweisbar als auf den Kunststoff- und kunststoffbeschichteten Oberflichen. Wurden die Oberflichen
desinfiziert, stellte sich bei keiner ein signifikantes Keimwachstum heraus. Lediglich bei der Desinfektion
des Holzes mit Sirafan wurde ein Keimwachstum festgestellt, vermutlich aus der Wechselwirkung dieses
Desinfektionsmittels mit den Holzinhaltsstoffen.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die vorliegende Studie die antimikrobielle Wirkung von Kiefern-
Kernholz auch gegen krankenhaustypische Keime bestatigt, ebenso zeigte sich mit Ausnahme von Sirafan
eine gute Desinfizierbarkeit.

Fazit

Aufgrund der Ergebnisse einer Einfliihrung von Kiefern-Kernholz im Krankenhaus nichts entgegen (Prof. Dr.
med. Franz Daschner - Institut fir Umweltmedizin und Krankenhaushygiene)

Durchfiihrung

“‘ Institut far Franz Daschner, Institut fiir Umweltmedizin und Krankenhaushygiene,
TS Krar?kn;r\:/:;:gflslgzi:n:nd Institut fiir Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische Sicherheit,
‘ Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, 2003.

? Daten: Daschner, Franz (2003): Vergleichende bakteriologische Untersuchungen in Patientenzimmern mit und ohne Holzausstattung und
Ergebnisse und Fragebogenaktion bei Patienten und Personal, S. 28; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH
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2.9 Einfluss von HygieneHolz Einstreumaterial
auf die Tiergesundheit bei Wachteln

Zielsetzung

Inwieweit kann sich Wilms® HygieneHolz als Spane-Einstreu auf die Tiergesundheit auswirken?

Vorgehensweise

Verglichen wurden Kiefern-Kernholzspanematten mit Einlegepappen, die praxisiiblich bei der Aufzucht von Hiihnerkiiken zum
Einsatz kommen.

Die Einlegepappen und die Kiefern-Kernholz-Spanematten wurden in je einen Stallkadfige mit 25 ausgewachsenen Wachteln gelegt
und nach einem Tag zur mikrobiologischen Untersuchung zur TH Hannover Auf3enstelle Bakum gebracht.

Durchgefiihrt wurde die Untersuchung auf dem Bio-Versuchsbetrieb Wallenhorst-Lechtingen der Fachhochschule Osnabriick.

Keimbelastung

Einlegepappen

100 -+

50

Kiefern-Kernholz-
Spanematten

o ! |
10"-10" 10°-3x10°
Vergleich der Gesamtkeimzahlen ™

Ergebnis

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, dass der Bakterientiter (die Gesamtkeimzahl) auf den Kiefernholz-
Spanematten um mehr als zwei Zehnerpotenzen geringer ist, als auf den herkdémmlichen Einlegepappen.

Fazit

Die Verwendung von Wilms® HygieneHolz in der Tierhaltung kann den Gesundheitszustand der Tiere
deutlich verbessern. Neben der Reduzierung der Gesamtkeimzahl hat das Holz einen positiven Einfluss auf
das Stallklima und auf die Stallabluft (Immission). Durch den besseren Gesundheitszustand der Tiere kann
ebenfalls der Bedarf an Medikamenten gesenkt werden.

Durchfiihrung
B Deutsches Institut fur Lebensmitteltechnik,
o Professor-von-Klitzing-Str. 7, 49610 Quakenbriick, 2003.

" Daten: Deutsches Institut fiir Lebensmitteltechnik (2003): Forschungsprojekt Einsatz von in der Gefliigelhaltung Wilms® HygieneHolz Spéne-
Einstreu; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.11 Holz und Hygiene - ein Widerspruch?

Zielsetzung
Ist die Verwendung von Schneidbrettern aus Holz hygienisch sicher?

Vorgehensweise

Es wurden jeweils zwei Bretter aus Kiefer und Buche und zwei handelsuibliche Kunststoffbretter aus Polyethylen und aus
Polypropylen fiir den Versuch verwendet. Uber einen Zeitraum von einem Monat wurden die Bretter regelméaBig unter
Realbedingungen genutzt und per Hand mit Spullmittel oder Maschine gereinigt.

KBE/ 25 cm?

100 -

Polypropylen
15 Tage Buche

Kiefer

26 Tage
Zeit

Keimgehalte auf den Brettern bei Spiilung in der Maschine'’

Ergebnis

Eszeigtesich, dass dieWiederverkeimung sowohl beidenHolzschneidbretternalsauch beiden Schneidbrettern
aus Kunststoff gering ausfiel (Beim Handspiilen waren die Ergebnisse etwas besser als beim Maschinenspdilen).
Das Kiefernbrett schnitt am besten ab, gefolgt vom Buchenbrett und den Kunststoffbrettern (Bei neuwertigen
und trockenen Brettern war ein Kontaminierungsrisiko durch eine Keimiibertragung Uber das Brett sogar
geringer als bei Kunststoff).

Durchfiihrung

Dipl.-Ing. Dominique Boursillon, Prof. Dr. Volker Riethmiiller, Hochschule Albstadt-Sigmaringen,
‘ Fachbereich Life Sciences - Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene,
Anton-Giinther-Stralle 51, 72488 Sigmaringen, 2005.

" Daten: Boursillon, Dominique; Riethmiiller, Volker (2005): Die Verwendung von Schneidbrettern aus Holz ist hygienisch sicher,
S. 16; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.12  Wilms® HygieneHolz in der bovinen

Mastitisprophylaxe
12.09.2005
Aufgabenstellung: Einsatz von WILMS® Hygieneholz als Einstreu in der Milchviehhaltung zur
Verminderung des Keimdruckes an euterpathogenen Mikroorganismen
Versuchsbetrieb: Landwirtschaftliches Milchviehbetrieb von Manfred Kathenbrink Nortrup
Tierart: Rinder; Milchkihe, laktierend
Auswertungen: Fachhochschule Osnabrtick,

Fakultat fir Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur

DIL Deutsches Institut fir Lebensmitteltechnik

4 )

Ausziige aus der Diplomarbeit

[...] Bestatigt werden konnte (auBerdem) unter Laborbedingungen die
signifikant bessere keimabtdotende Eigenschaft von WILMS-K3-
Hygieneholz gegeniiber dem Rohmaterial Kiefernkernholz.

Durch die Hemmstoffteste konnte nachgewiesen werden, das
WILMS-K3-Hygieneholz antibakterielle Inhaltstoffe besitzt die auch im
Bereich um das Holz wirken. [...]

Marius Potting, Fachhochschule Osnabriick

- _/

Zusammenstellung Fa. Wilms
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Zusammenfassung: Der Keimabbau
bei einer Konzentration von 3*10° Mikroorganismen/ml

12.09.2005
Verwendete Testorganismen:
® Enterobacter aerogenes ® Micrococcus varians
® Enterococcus faecium ® Staphylococcus aureus
® Escherichia coli ® Staphylococcus epidermidis
Versuchsdurchfiihrung: Marius Potting,

Fachhochschule Osnabriick

Mittelwerte aller Laborversuche
(n=96; 10 ml Suspension auf 10 Gramm Spane; 3*10° Mikroorganismen/ml,
24 h Einwirkzeit; Mittelwert +/- Standardabweichung)

2,0E+0,5 -

1,6E+0,5

1,2E+0,5

S
€
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Q
NN
[aa)]
X

8,0E+0,5

4,0E+0,5

0,0E+0,5 ; |

WILMS-K3 Kiefer Fichte Mischprobe Pellets aus Mischprobe
Hygieneholz unbehandelt Weichholz WILMS-K3- Hartholz
HygieneHolz

Testsubstanz

Zusammenstellung Fa. Wilms

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.13  Untersuchung: Einkaufswagen

Zielsetzung

Vergleich der Keimbelastung auf Einkaufswagen-Griffstangen aus Wilms® HygieneHolz im Vergleich zu
Griffstangen aus herkdmmlichen Kunststoff.

Vorgehensweise

Bei dieser Untersuchung wurde die Keimbelastung auf Einkaufswagen-Griffstangen aus Wilms® HygieneHolz bzw. Kunststoff
untersucht. Dazu wurden in einem Neukauf in Melle-Buer ein Teil der Einkaufswagen mit Griffstangen aus Wilms® HygieneHolz
ausgestattet, der andere Teil blieb im Originalzustand mit den Kunststoffstangen des Wagenherstellers.

Die Probenahme wurde morgens zwischen 8.00 und 11.00 Uhr durchgefiihrt. Es wurden Proben von Griffstangen nach direkter
Benutzung, wie auch von Stangen mit langerer Ruhepause genommen.

Die ersten Abklatschproben erfolgten im Marz 2003 und die vorerst letzten Proben im Juni 2006. Die Abklatschproben wurden vom
,Deutschen Institut fir Lebensmitteltechnik” ausgewertet.

Keimbelastung
KBE/ Platte
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Durchschnittswert .. (40,1)
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° \ \ \ \ T [ Zeit

12.03.2004 .Zl.03.2004 . 13.04.2004 . 21.10.2004 . 04.11.2004 16.06.2006
Nachgewiesene Keime auf Griffen von Einkaufswagen aus Kunststoff und

Wilms® HygieneHolz ( EP-Patent Nr. 1005964)%

Ergebnis

Die HygieneHolz-Griffe sind weniger stark mit Keimen besiedelt als die Kunststoff-Griffe. Auch iber drei Jahren
Benutzungsdauer sind die Wilms® HygieneHolz —Griffstangen wesentlich geringer mit Keimen besiedelt als
Griffstangen mit Kunststoffoberflache.

Eine weitere Einflussgro3e neben dem Material war das Wetter. Die Witterung beeinflusste das Keimwachstum.

Feuchtes Wetter: h6here Keimbelastung auf Kunststoff, niedrigere auf Wilms® HygieneHolz und umgekehrt.

Fazit

Griffstangen aus Wilms® HygieneHolz sind deutlich geringer mit Keimen belastet als herkdmmliche aus
Kunststoff. Wilms® HygieneHolz ist also in der Lage, das Ubertragen von Krankheitserregern deutlich
reduzieren.

Durchfiihrung
B Deutsches Institut fur Lebensmitteltechnik,
o H Professor-von-Klitzing-Str. 7, 49610 Quakenbriick, 2003-2006.

2 Daten: Deutsches Institut fiir Lebensmitteltechnik (2003-2006) : Vergleichende Untersuchungen der Griffstangen aus Wilms®
HygieneHolz und Kunststoff an Einkaufswagen; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH
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2.14  Untersuchungsbericht zu den BVDV-
inaktivierenden Eigenschaften von
Wilms® HygieneHolz

Fragestellung

In der vorliegenden Studie wurden die virusinaktivierenden Eigenschaften von Wilms Hygiene-Holz
(Kiefernkernholz) im Vergleich mit drei anderen Priifmaterialien gegeniiber dem Bovine Viral
Diarrhea Virus (BVDV) - (Tiervirendiarrhoevirus) untersucht. Dabei ist eine Virussuspension auf die
Prifmaterialien gegeben und nach einem Antrocknungsschritt die residuale Infektiositat von BVDV
bestimmt worden.

Ergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 dargestellt. Das Ausmal3 der
Inaktivierung resultiert aus der Reduktion des Virustiters beim Antrocknungsvorgang und aus den
gegebenenfalls vorhandenen BVDV-inaktivierenden Eigenschaften der getesteten Prifmaterialien.

In der Tabelle 1 finden sich die gemessenen Virustiter, wahrend Tabelle 2 die erhaltenen
Reduktionsfaktoren (RF), die Mittelwerte, die dazugehoérige Standardabweichung und die
Signifikanz-Berechnung wiedergibt. Aus der Tabelle 1 wird ersichtlich, dass im Gegensatz zu den
anderen Priufmaterialien lediglich beim Wilms Hygiene-Holz kein BVDV mehr nachweisbar war.
Bedingt durch die fehlende Zytotoxizitat in der 1:10-Verdiinnung resultierte eine log ID,,/mL, <1,50.
Lediglich bei der Buche fanden sich zwei Plattchen, bei denen ebenfalls kein BVDV mehr detektiert
werden konnte. Bei den anderen Priifmaterialien war BVDV in unterschiedlichen Titern nachweisbar.

Tabelle 2 zeigt, dass sich fir Wilms Hygiene-Holz ein RF von> 3,36 ergab. Eine groBere
Titerreduktion war bedingt durch die Zytotoxizitat des Priifmaterials und durch den Virustiter der
BVDV-Suspension nicht messbar. Flir Buche ergab sich ein RF von>3,03, wahrend die RF-Werte fiir
KunststoffPE bzw. Glas 2,00 bzw. 1,46 betrugen. In der Tabelle 2 wird Uberdies gezeigt, dass die
gefundenen Unterschiede im Inaktivierungsverhalten signifikant sind.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das geprufte Wilms
Hygiene-Holz ausgepragte BVDV-inaktivierende Eigenschaften
aufwies und in der Lage war, eine Kontamination mit dem BVDV zu
eliminieren. Nach 90 Minuten Kontaktzeit lief3 sich in allen Fallen kein
BVDV mehr auf dem Wilms Hygiene-Holz detektieren. Andere
getestete Priifmaterialen wiesen diese Eigenschaften nicht auf.

N\ J

Durchfiihrung
MikroLab GmbH, Bremen unter der Leitung von Dr. Jochen Steinmann, 24.03.2005

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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Tabelle 1: Screening der viruziden Eigenschaften von 4 Priifmaterialien gegeniiber BVDV
als Surrogat fiir Hepatitis C Virus (Virustiter als log4IDss/mL)

Ansatz Prifmaterial Priifmaterial Priifmaterial Priifmaterial Viruskontrolle
Kunststoff PE Buche Glas Wilms Hygiene-
Holz
1 1,63 <1,50 3,63 <1,50 5,00
1 2,38 <1,75 3,75 <1,50 4,38
1 3,25 <1,62 2,88 <1,50 4,88
1 2,50 <2,13 3,25 <1,50 n.d.
1 3,00 <1,88 3,00 <1,50 n.d.
2 2,63 <2,13 <2,38 <1,50 4,88
2 3,88 <2,13 3,38 <1,50 4,88
2 3,38 <2,00 3,38 <1,50 5,22
2 3,13 <1,50 3,88 <1,50 n.d.
2 3,00 <1,88 3,50 <1,50 n.d.

Tabelle 2: Screening der viruziden Eigenschaften von 4 Priifmaterialien gegeniiber BVDV
als Surrogat fur Hepatitis C Virus (angeben sind die RF)

Ansatz Prifmaterial Prifmaterial Prifmaterial Prifmaterial
Kunststoff PE Buche Glas Wilms Hygiene-
Holz

1 3,12 >3,25 1,12 >3,25

1 2,37 >3,00 1,00 >3,25

1 1,50 >3,13 1,87 >3,25

1 2,25 >2,62 1,50 >3,25

1 1,75 >2,87 1,75 >3,25

2 2,37 >2,87 >2,62 >3,50

2 1,12 >2,87 1,62 >3,50

2 1,62 >3,00 1,62 >3,50

2 1,87 >3,50 1,12 >3,50

2 2,00 >3,12 1,50 >3,50

Mittelwert 2,00 >3,02 1,46 >3,36

SD +0,53 +0,23 +0,44 +0,13
t-Test < 0,0001 < 0,0008 < 0,0001
Virustiter (nach 90 min) 4,75 Ansatz 1
(log 10D so/mL) 5,00 Ansatz 2

MikroLab GmbH, Bremen unter der Leitung von Dr. Jochen Steinmann, 24.03.2005
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2.15 FuBpilz-Prophylaxe durch Wilms® HygieneHolz
Badmatten'

Zielsetzung
In wieweit kdnnen Badmatten aus Wilms® HygieneHolz als MaBnahme zur FuBpilz-Prophylaxe eingesetzt

werden?

Vorgehensweise
Die Versuchsmaterialien wurden mit 11 verschiedenen typischen Fuf3pilzen in der Konzentration 1 x104 KbE/ml (Koloniebildende
Einheit pro ml) beaufschlagt. Die Entwicklung der Pilze auf den Wilms® HygieneHolz Badmatten wurde tiber einen Zeitraum von 6

Stunden beobachtet.

Ergebnis

Die Untersuchungen zeigten, dass je nach Pilzart 90% bis 99% der aufgetragenen Pilzorganismen abgetdtet wurden.

Fazit
Wilms® HygieneHolz ist eine wirksame MalBnahme, um die Weiterverbreitung von FuBpilz-Erregern in privaten

und 6ffentlichen Einrichtungen zu unterbinden.

Durchfiihrung

U. Weber, Hygiene Nord GmbH, c/o BioTechnikum,
W.—Rathenau-Str. 49 a, 17489 Greifswald, 2005.

3 Daten: Weber, Ulrike (2005): K3 — Hygiene — Holz (Spéinematten)

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.16 Milbenabwehrende Wirkung zweier Typen von
Wilms® HygieneHolz Schlafmatten

Zielsetzung

Haben Schlafmatten aus Wilms® HygieneHolz eine milbenabwehrende Wirkung und sind sie damit auch fir
Allergiker geeignet?

Vorgehensweise

Auf 10 x 10 cm groBen Probestiicken - ll einer Schlafmatte aus Wilms® HygieneHolz und ll einem Baumwollteppich - wurden 25
Milbenpérchen ausgesetzt. Die Probestiicke wurden in Behéltern isoliert, so dass keine Milben entweichen konnten. Uber einen
Zeitraum von ca. 6 Wochen wurden die Proben wechselnden Feuchtigkeiten und Temperaturen ausgesetzt und anschlieBend die
Milben gezihlt.

Anzahl der Milben

1500 - /

1000 —|

Baumwollteppich

500 |

Wilms® HygieneHolz Schlafmatte
= — h
° | | | ® [ Wochen

1 2 3 4 5 6 7

Entwicklung der Milbenpopulation auf Wilms® Schlafmatte und Teppich™

Ergebnis

Auf der Wilms® HygieneHolz Schlafmatte reduzierte sich die Zahl der Milben im Vergleich zu der Teppichprobe
deutlich. So waren auf der Probe mit Wilms® HygieneHolz 98,9% weniger Milben zu finden, als auf dem
Teppichstilick.

Fazit

Spanematten aus Wilms® HygieneHolz wirken stark milbenabwehrend und eignen sich daher auch
hervorragend fiir Allergiker.

Durchfiihrung

‘ Dr. Hans Dautel und Dr. Cornelia Dippel, IS Insect Services GmbH,
INSECT

SERVICES Haderslebener Str. 9, 12163 Berlin, 2005.

" Daten: Dautel, Hans; Dippel, Cornelia (2005) : Untersuchung der milbenabwehrenden Wirkung zweier Typen von Holzspénematten
auf Hausstaubmilben, S. 7; Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH
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2.17 Antimikrobielle Wirkung von Kiefernkernholz

Ausziige aus den Ergebnissen der Dissertation

[.] Die Versuche mit Staphylococcus aureus zeigten nach Inokulation mit 10° KBE/cm® fiir beide
Hygieneholzarten von der ersten Keimbestimmung an ein deutlich geringeres Keimvorkommen als auf den
Kunststoffoberflachen oder kunststoffbeschichteten Oberflachen. [...]

KBE/MOcm®
250
a0a
50 |
200
100 |
pd i
MW -0 Min. MW-30Min. MW-1h MW -4 h MW - 24 h
O Hygieneholz 1 O Hygieneholz 2
B Kunststoff (Polyethylen) B kunststoffbeschichtete

Platten (Melamin)
Keimzahlen auf unterschiedlichen Oberflichen nach Kontamination mit Staphylococcus aureus
(Methicillin resistent) 10° KBE/cm? ohne Wischdesinfektion'

Ausziige aus der Diskussion der Dissertation

[..] Eine eindeutige antimikrobielle Wirkung gegen die hier getesteten Vertreter hdufiger nosokomialer
Infektionen konnte festgestellt werden. [..] Die Versuche ohne nachfolgende Desinfektion zeigten
auf Holz deutlich weniger nachweisbares Keimvorkommen nach Inokulation als auf Kunststoff oder
kunststoffbeschichteten Platten. [...]

[...] Alkohol stellt also eine gute Moglichkeit dar, Kiefernholz zu desinfizieren. [...] Bisher konnte noch nicht
bewiesen werden, dass eine regelmdRige Flachendesinfektion im Krankenhaus die Krankenhausinfektionsrate
senkt. [...] Kiefernkernholz verfligt dagegen (iber eine kontinuierliche antimikrobielle Wirkung. Somit steht
eine Keimzunahme auf Kunststoffoberflachen nach Desinfektion einer kontinuierlichen Keimabnahme auf
Holzmaterialien gegeniiber. [..] Einem praktischen Einsatz im Krankenhaus aufgrund der Ergebnisse dieser
Studie steht somit nichts entgegen. [...] Zusammenfassend ist das untersuchte Kiefernkernholz gegeniiber
Kunststoff aus hygienischer Sicht iiberlegen.[...]

Ausziige aus der Zusammenfassung der Dissertation

[...] Bei den Versuchen zeigte sich, dass vor allem im Vergleich ohne Anwendung von Desinfektionsmitteln
auf den beiden Kieferkernholzarten deutlich weniger Keime als auf den Kunststoffoberflichen und
kunststoffbeschichteten Oberflichen nachweisbar waren. Zwischen den beiden Holzarten fanden sich
dagegen keine deutlichen Unterschiede. Nach Desinfektion mit Alkohol waren alle Materialien ohne
dokumentierbares Keimwachstum. [...]

[...] Zusammenfassend lasst sich die antimikrobielle Wirkung von Kiefernkernholz auch gegen typische
Krankenhausinfektionserreger bestatigen. [...]

Durchfiihrung

Johannes Wirmer, Medizinische Fakultat der Albert-Ludwigs-Universitat,

Breisacher Strale 115 B, 79106 Freiburg , 2005.

o
' Daten: Wirmer, Johannes (2005), S. 11 ¥

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.18 Kiefernkernholz gegen Grippe?'¢

Zielsetzung
Wirkt der Kiefern-Kernholzextrakt gegen Influenza A Viren?

Vorgehensweise

Im Rahmen dieser Studie wurde die Wirkung des Kiefern-Kernholzextraktes auf die Replikation von Influenza Viren untersucht.
Insbesondere wurde die Wirkung auf das humane Virusisolat A/Puerto-Rico/8/34 (PR8) und das hochpathogene Vogelgrippevirus
A/fowl plague virus/Bratislava/79 (FPV) in verschiedenen Wirtszellen, spezifisch in Hundenierenepithelzellen (Madin-Darby canine
kidney cells (MDCK)) sowie A549 Lungenepithelzellen in vitro untersucht.

Ergebnis

Es konnte gezeigt werden, dass der Virustiter des infektidsen PR8 nach einer Inkubation der infizierten MDCK
Zellen mit einer nicht zytotoxischen Extraktkonzentrationen von 25 % (v/v) im Vergleich zu unbehandelten
Zellen zu 100 % und der Virustiter von infektiosem FPV zu 90 % reduziert wurde.

Fazit

Vor diesem Hintergrund kdnnten antiviral wirkende Pflanzenextrakte oder daraus gereinigte Verbindungen
eine Moglichkeit in der Therapie gegen Wirkstoff-resistente Influenzaviren darstellen und ebenso eine
Alternative fiir Grippe-Patienten sein.

Durchfiihrung

Prof. Dr. rer. nat. Stephan Ludwig,

Institut fir Medizinische Mikrobiologie — Zentrum fiir Molekularbiologie der Entziindung (ZMBE),
Universitatsklinikum Minster

Von-Esmarch-5Str. 56, D-48149 Miinster, 2006.

'8 Daten: Institut fiir Molekulare Virologie (2006): Auftragsforschungsprojekt, Untersuchung wadissriger Extrakte aus Kiefernkernholz und ihre
Wirkung auf die Vermehrung von Influenza A Viren
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2.19  Wirksamkeit und Vertraglichkeit von PinusVital
Pflegewasser alsHautpflege- und
Stabilisierungsmittel’’

Zielsetzung
Hat Wilms® PinusVital Pflegewasser eine positive Wirkung auf beanspruchte Haut?

Vorgehensweise

Das Wilms® PinusVital Pflegewasser wurde (iber einen Zeitraum von 3 Wochen von 13 Probanden mit beanspruchter Haut an den
Handen, d.h. Rétung, Trockenheit, Rhagaden, Erosionen oder Schuppung angewendet. Andere Hautreinigungs- und Pflegemittel
durften wie gewohnt weiter verwendet werden. Eine dreimalige Anwendung am Tag war vorgegeben.

Ergebnis

Die Hautfeuchtigkeit verbesserte sich deutlich und Probanden berichteten tiber eine abnehmende Hautrétung.
Es zeigte sich eine Verbesserung der Hautbarrierefunktion.
Auch bei den untersuchten Hautsymptomen wie Trockenheit, Spannungsgefiihl und Hautrissen konnten

signifikante Verbesserungen festgestellt werden.

Fazit

[...] Die Ergebnisse sind aus meiner Sicht insgesamt vielversprechend. [...]
Prof. Dr. M. Jiinger, Direktor der Klinik

Durchfiihrung

Prof. Dr. Michael Jiinger,
Klinik und Poliklinik fir Hautkrankheiten der Ernst-Moritz-Arndt-Universitat,
Fleischmannstr. 42/44, 17489 Greifswald, 2006.

 Daten: Jiinger, Michael (2005): Klinische Wirksamkeits- und Vertréglichkeitspriifung des Kiefernkernholzextraktes der Fa. Wilms als * s

Hautpflege- und Stabilisierungsmittel bei gesunden Probanden und Atopikern

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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2.20 Wirksamkeit von PinusVital Pflegewasser gegen
Herpes Simplex-Virus Typ 12

Zielsetzung

Ist Wilms® PinusVital Pflegewasser gegen Herpes Viren wirksam?

Vorgehensweise

Der Kiefernkernholzextrakt wurde verdiinnt und mit dem HSV-Typ 1 Virus infiziert. Nach 24h wurden die Proben ausgewertet.

Ergebnis
Der wassrige Kiefernkernholzextrakt weist Desinfektionsmittel-artige Effekte auf. Bereits bei Inkubationszeiten
von Th wurde die maximale Wirksamkeit erreicht. Interessanterweise lief3 sich ein deutlicher antiherpesviraler
Effekt nur bei Inkubationstemperaturen von 37°C beobachten.

Fazit
Die Ergebnisse dieser Studie belegen eine sehr ausgepragte und inaktivierende Wirkung der Inhaltsstoffe auf

den Herpes Virus.

Durchfiihrung

Prof. Dr. med. Joachim Kiihn,
Institut fir Medizinische Mikrobiologie - Klinische Virologie, Universitatsklinikum Miinster,

Von Stauffenberg-Stra3e 36, 48151 Miinster, 2006

'8 Daten: Kiihn, Joachim(2006) : Abschlussbericht der Studie zur Wirksamkeit von wiéissrigem Kiefernkernholzextrakt gegen Herpes
Simplex-Virus Typ 1.
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2.21  Vergleichende Untersuchung der

antimikrobiellen Wirksamkeit von sieben
verschiedenen Holzern

Keimzahlvergleich nach Kontamination mit 6 verschiedenen Keimen in einer Konzentration von 10* KBE/cm?
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" Daten: Fiirst, Denise (2007), S. 45
20 Daten: Fiirst, Denise (2007), S. 46
2" Daten: Fiirst, Denise (2007), S. 48
2 Daten: Fiirst, Denise (2007), S. 49
2 Daten: Fiirst, Denise (2007), S. 43
24 Daten: Fiirst, Denise (2007), S. 44
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Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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Ausziige aus den Ergebnissen der Dissertation

[...] In den Versuchen mit einer Konzentration von 10° KBE/cm? auf den Holzbrettchen war klar erkennbar, dass
auf dem Hygieneholz der Firma Wilms zu allen Zeitpunkten deutlich weniger Keime vorhanden waren als auf
den anderen Hélzern. [...]

[..]Im Folgenden wurde das Verhalten des vancomycin-resistenten E. faecium mit einer Konzentration von 10°
KBE/cm? auf den sieben verschiedenen Hélzern untersucht [...]

[...] Die beste keimreduzierende Eigenschaft besa3 das Hygieneholz. [...]

[...] Die Koloniezahl nahm in den folgenden Stunden kontinuierlich ab, um nach 24 Stunden auf Werte unter
5 Kolonien abzufallen. [...]

[..] In den Versuchen mit Mycobacterium terrae [..] besal nach Inokulation mit 10* KBE/cm? das Kiefer-
Hygieneholz die eindeutig besten keimreduzierenden Eigenschaften. Bereits zum ersten Messzeitpunkt (0
Minuten) war auf den Hygieneholzbrettchen ein Mittelwert von 10° KBE/10cm? festzustellen. Innerhalb der
nachsten Stunden erfolgte eine kontinuierliche Keimabnahme, so dass nach 24 Stunden keine Mykobakterien
mehr auf den Brettchen vorhanden waren. [...]

Ausziige aus der Zusammenfassung der Dissertation:

[...] Die Keimzahlen auf den Splintholzbrettchen waren jedoch fast immer hoher als auf den Brettchen des
Kiefer-Hygieneholzes. [...]

[...JWenn man sich zurVerwendung von Holzim Krankenhaus in hygienisch unkritischen Bereichen entschieden
hat, sollte, wie in den eigenen Versuchen nachgewiesen wurde, Kiefer-Hygieneholz bzw. Kiefer-Kernholz oder
Eichenholz verwendet werden, da diese Holzer antibakterielle Eigenschaften besitzen. [...]

[...] Anhand der gewonnenen Versuchsergebnisse kénnen pauschale Vorbehalte gegeniiber Holz weiter

verringert werden. Antimikrobiell wirksames Holz kann zwar nicht als notwendige und wirksame
Hygienemalinahme eingestuft werden, jedoch zeigen die durchgefiihrten Versuche, dass dieses Holz eine
gute Alternative zu anderen Materialien darstellt. Antimikrobiell wirksames, rohes Holz kann bei Flachen, bei
denen kein oder nur ein sehr geringes Verschmutzungsrisiko besteht, gerne zum Einsatz kommen. [...]

Durchfiihrung

Denise First,

Medizinische Fakultat der Albert-Ludwigs-Universitat,
Breisacher Stralle 115 B, 79106 Freiburg, 2007.
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2.22  Allergielinderung durch die HygieneHolz
Schlafmatte?®

Zielsetzung

Auf Basis der Ergebnisse des Institutes ,Insect Service” zur milbenabwehrenden Wirkung der HygieneHolz
Schlafmatte wurde in dieser Untersuchung analysiert, inwieweit die Schlafmatte in der Praxis zu einer
Verminderung der Milbenbelastung in Betten und zu einem erhéhten Wohlbefinden von Allergikern fiihrt.

Vorgehensweise

Anhand von 32 Hausstaubmilben-Allergikern wurde in den sechs Monaten tberpriift, wie sich die Matratzenauflage auf
Milbenbelastung, Allergiesymptome und Wohlbefinden auswirkt. Dazu schétzten die Testpersonen ihre Lebensqualitat in Bezug auf
ihre Allergie zu Beginn und am Ende der Studie ein. Parallel wurden regelmaBig Staubproben aus den Betten entnommen um die
tatsachliche Milbenbelastung zu ermitteln. In den ersten zehn Wochen ohne, in weiteren 14 Wochen mit der Matratzenauflage.

Hausstaubmilben-
Antigene
(Ng/ml)
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| | | | | (Wochen)
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Untersuchung: 32 Allergiker | 6 Monate Testperiode

Ergebnis

Die Milbenpopulation verringerte sich in den 14 Wochen durch die Matratzenauflage um tber 80%. Dadurch
nahmen die Allergiesymptome wie ,Verstopfte Nase”, ,Laufende Nase”, ,Niesreiz” und ,Gerbtete Augen” in
Uber 80% der Falle ab. Auch in Bezug auf das Wohlbefinden versplrte Giber 80% der Befragten eine spiirbare
Besserung. Zur Nachhaltigkeit des Einflusses gaben 2/3 der Probanden an, dass die Beschwerden im Laufe der

letzten 2 Monate des Tests abgenommen bzw. deutlich abgenommen haben.

Fazit

Die HygieneHolz Schlafmatte ist eine effektive Moglichkeit zur Milbenreduzierung im Bett. Allergiesymptome
werden deutlich verringert und die Lebensqualitat verbessert. Und das ohne Einsatz von Chemikalien und
ohne Uberdurchschnittlich haufiges Reinigen der Bett-Textilien.

Durchfiihrung

Prof. Dr. med. Axel Kramer,

Institut fir Hygiene und Umweltmedizin der
Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald,
Walter-Rathenau-Stral3e 49 A,

17489 Greifswald, 2010

LI Torsten Koburger, Deike Pitts,
Hygiene Nord GmbH, c/o BioTechnikum,
W.—Rathenau-5tr. 49 a, 17489 Greifswald,
2010.

# Daten: T. Koburger, D. Pitts,, Prof. Dr. med. A. Kramer (Dipl. Biologe) (2010): Ergebnisse einer Feldstudie zum Einfluss von HygieneHolz- .
Matratzenauflagen auf die Milbenbelastung im Bettenstaub und auf den Gesundheitszustand von Personen mit
Hausstaubmilbenallergie, Graphische Zusammenstellung: Fa. Wilms GmbH

Kerngesund. Auf natiirliche Art und Weise.
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1. Untersuchungen zu den antiproliferativen Eigenschaften von Kiefernkernholz
(2006-2015)

Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf,
Institut fir Medizinische Biochemie und Molekurarbiologie,

Univ.-Prof. Dr. med. Georg. W. Mayr
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